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Introduktion til Gyproc Indervaegge

Afsnit 2.1 indeholder Systembeskrivelser med tilhgr-
ende Funktionsnggler for de mest anvendte Gyproc In-
dervaegge. Med Gyproc Funktionsnggler er det enkelt
at udvzelge den optimale lgsning, under hensyntagen
til de aktuelle krav, som der matte vaere til konstruktio-
nernes ydeevner. Funktionsngglerne indeholder sale-
des oplysninger om typen og opbygning af stalsystem,
typen og kombination af gipspladebeklaedning, samt
oplysninger om ydeevner i forhold til lydisolation,
brandisolation, veeghgjde og vaeggens planhed.

Der findes Funktionsnggler for:
System Gyproc XR 450, bekledning med:
- Gyproc GNE 13 Normal Ergo
- Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
- Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo
System Gyproc GS 450, beklaedning med:
- Gyproc GNE 13 Normal Ergo
- Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
System Gyproc DUROnomic 450, beklaedning med:
- Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Stalsystem

Der findes 4 forskellige stalsystemer for Gyproc Inder-
vaegge.

Gyproc XR™ er Gyprocs lydlaegte system for ikke-
bzerende indervaegge som giver forbedrede lydisole-
rende egenskaber. Kan i visse lydklasser reducere mi-
neraluldsmaengden, vaegtykkelsen eller antal pladelag
i forhold til system med Gyproc GS.

Gyproc GS er Gyprocs standard stalsystem for ikke-
bzerende indervaegge, med de traditionelle egenskaber
og ydeevner.

Gyproc DUROnomic™ er Gyprocs stélsystem til ekstra
hgje og/eller steerke indervaegge. Kan endvidere an-
vendes til baerende indervaegge.

Gyproc ACOUnomic® er et stalsystem indeholdende
akustiske teetningslister, som giver stor sikkerhed for
korrekt taetning mod tilstpdende bygningsdele. Syste-
met er et sikkert alternativ til akustisk fugning med
plastiske fugemasser.

Normalt opfgres Gyproc Indervaegge med laegteaf-
stand 450 mm, svarende til en halv pladebredde ved
900 mm brede plader, men andre laegteafstande kan
udfgres. Reducerede laegteafstande giver ringere lyd-
isolation og bgr derfor undgas, hvor lydisolation er et
vigtigt krav. Vaegopbygning med Gyproc DUROnomic
forsteerkningslaegter i stedet for standardlaegter pavir-
ker ogsa enkeltskeletvaeggens lydisolation negativt.
Forskudt- og dobbelt laegteskelet anvendes ved alle
stalsystemer, hvor der stilles krav om ekstra hgj lyd-
isolation.

Gipspladebeklaedning

Gipspladetypen og antallet af pladelag pé indervaegge
har indvirkning pa vaeggens ydeevner. Generelt giver
alle Gyproc gipsplader hgje ydeevner hvad angar lyd-
og brandisolation. Ydeevnerne for de mest anvendte
gipspladetyper er som fglger:

Gyproc GNE 13 Normal Ergo anvendes hvor der ikke
stilles ekstraordinaere krav til overfladens styrke og
fugtresistens. Har gipskartonpladens velkendte gode
lyd- og brandisolerende egenskaber.

Gyproc GFE 15 PROTECT® F Ergo anvendes hvor der
stilles krav om ekstra brandisolerende egenskaber. 1
lag Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo har typisk samme
brandmaessige ydeevne som 2 lag Gyproc GNE 13
Normal Ergo.

Gyproc GRE 13 ROBUST™ Ergo anvendes hvor der stil-
les ekstra krav til veegoverfladens robusthed, f.eks i
skoler, institutioner og hospitalsmiljger. Endvidere kan
der med Gyproc GRE 13 ROBUST i visse konstruktioner
opnas forbedret lydisolationsevne samt gget vaeg-
hejde i forhold til Gyproc GNE 13 Normal Ergo.

Gyproc GPLE 13 Planum™ Ergo anvendes til hgje veeg-
ge, med vandrette pladesamlinger, hvor der stilles
pgede aestetiske krav. Pladen er forsynet med forsaenk-
ninger pa savel kortkanter som langkanter, forberedt
til optimalt spartelresultat. Gyproc GPLE 13 Planum
Ergo har samme lyd- og brandisolerende egenskaber
som Gyproc GNE 13 Normal Ergo.
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Introduktion til Gyproc Indervaegge

Gyproc GRIE 13 Vadrumsplade Ergo anvendes i vad-
rumsmiljper hvor der forekommer hgje krav til fugtre-
sistens og stor mekanisk robusthed. Se mere om
Gyproc Vadrumsvaegge i afsnit 3.2.1.

Glasroc GHIE 13 / 15 Hydro™ Ergo Vadrumsplade
anvendes i vadrumsmiljger, hvor der forekommer hgje
krav til fugtresistens og stor mekanisk robusthed.
Pladen kan endvidere anvendes i 1-lags godkendte
vadrumssystemer. Se mere om Glasroc Vadrumsvaegge
iafsnit 3.2.1.

Lydisolation

Gyproc Indervaegge opfylder krav til lydisolation op til
65 dB. Kombinationen af Gyproc Stalsystem, dimensi-
on pa skinner og leegter, anvendelse af mineraluld i
vaeggen, valg af pladetype samt antal pladelag har alt
sammen indvirkning pa vaeggens lydisolerende egen-
skaber.
Indervaegge med 1-lags pladebeklaedning kan give lyd-
isolation op til 44 dB (se Funktionsnggle Gyproc XR
med Gyproc Robust, side 36). Forpgelse med et ekstra
pladelag pa enkeltskeletvaegge, giver typisk:

+ 4dB hgjere R'w-vaerdier ved aendring af en

“1-1“ veeg til “1-2“ vaeg
+ 1-2dB hgjere R'w-veerdier ved sendring af en

“2-2“ vaeg til “2-3“ vaeg

Brandisolation

Gyproc Indervaegge er brandklassificerede i brandklas-
serne fra 30-120 minutter. Valg af pladetype og antal
pladelag har indvirkning pa brandklassen. Brandklasse
60 minutter kan opnas til indervaegge ved anvendelse
af 1 lag Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo pa hver side,
mens brandklasse 120 minutter kan opnds ved anven-
delse af 2 lag Gyproc GFE 15 PROTECT F pd hver side.
Ved anvendelse af andre pladetyper kraeves dobbelt sa
mange pladelag for at opfylde disse brandklasser.

Vaeghgjde

Valg af legteskelet, laegtetype og dimension samt

antal pladelag har betydning for konstruktionens

maksimale vaeghgjde. Ved anvendelse af Gyproc XR

og Gyproc GS stalsystemer kan indervaegge opfgres i

hgjder op til 7 meter. Der kan opnas stgrre veeghgjder

(se tabellerne i afsnit 4.1.1) end angivet i Funktions-

ngglerne ved at:

- reducere laegteafstand (vaer opmaerksom pa at
dette har negativ betydning for lydisolationsevnen)

- anvende DUROnomic forstaerkningslaegter

- ¢ge antallet af pladelag

- beklaede vaeggene med Gyproc ROBUST

Planhed

| Funktionsngglerne indgar der oplysninger om den
opnaelige planhed, Kvalitetsniveau Q1-Q4, for de en-
kelte vaegkonstruktioner. Kvalitetsniveau Q4 beskriver
den bedste planhedsklasse. Valg af pladetype og antal
pladelag har indvirkning pa forudsaetningerne for
indervaeggens planhed. Vaegge med 2 pladelag giver
bedre forudsaetninger for en plan overflade end vaegge
med 1 pladelag. | vaegge hvor der forekommer vand-
rette pladesamlinger, kan der endvidere med fordel
anvendes Gyproc GPLE Planum som yderste pladelag.
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Introduktion til Gyproc Indervaegge

Forudsaetninger

Inden anvendelse af Gyproc Funktionsnggler for Gyproc
Inderveegge, anbefaler vi at nedenstdende forudsaet-
ninger gennemlaeses.

Lydisolation

For at opna den angivne lydisolationsklasse, er det vig-
tigt, at der foretages korrekt akustisk taetning, samt at
hulrummet udfyldes med den foreskrevne mineralulds-
tykkelse. Derudover skal de vejledninger som findes i
Funktionsngglerne, Datablade, Typedetaljer samt i af-
snit 4.3 - Bygningsakustik fglges.

Akustisk tetning

Handbogens detaljer for veegge med R’ , 240 dB er alle
vist med Gyproc ACOUnomic Kantprofiler (tgr fuge-
teetning) - se afsnit 2.1.4. Alternativt kan gipsvaeggen
teetnes med en 7-10 mm bred akustisk fuge - se afsnit
3.7.3.

Hulrumsabsorbent

| Gyproc Indervaegssystem anvendes mineraluld som
hulrumsabsorbent. Ved System Gyproc GS 450 anven-
des der mindst 30 mm mineraluld i veeggens hulrum.
Ved System Gyproc XR 450 anvendes der mindst 45
mm mineraluld eller Gyproc MR-kantisolering som
placeres i selve profilerne (se beskrivelse for System
Gyproc XR 450, side 30). Hvor der forekommer ekstra
hgje lydkrav til systemerne udfyldes hele hulrummet
med mineraluld.

Brandklasse

For samtlige vaegge kraeves der ingen mineraluld for at
opfylde kravet til brandklassen. Mineraluld har kun en
lyd- eller varmeisolerende funktion i disse vaegge. Alle
vaegge som er brandklassificeret i mindst 60 minutter,
kan anvendes som brandsektionsvaegge i hgjde op til
3,0 meter. Det er en forudsaetning, at disse er fastholdt
eller understpttet af baerende, vandrette 60 minutters
brandklassificerede bygningsdele, hvis spaendvidde er
maks. 6,0 m. Ved veeghgjde over 3,0 meter, eller hvis
overliggende konstruktions spaendvidde overstiger 6
m, se afsnit 3.2.2 Brandsektionsvaegge.

For sammenhaeng mellem danske og europaeiske
brandtekniske betegnelser, se afsnit 4.2.0.

Vaeghgjde

Den angivne maksimale vaeghgjde er fastlagt ud fra et

udbgjningskriterium:

+ 10 mm for vaegge op til 3 meter

+ 1/300 x vaeghgjde for vaegge over 3,0 meter nar
vaeggen belastes med en vandret linielast pa 0,5
kN/m pa midten.

Vaegge, som udsaettes for last, f.eks. indvendige vaegge

i bygninger med abninger til det fri, bliver udsat for

vindlast og skal undersgges mht. baereevne - se afsnit

4.1.1.

Akustisk taetning mellem vaeg og tilstedende konstruktioner

Lydisolation : Almindelig skinne Skinne med polyethen i  ACOUnomic kantprofil
R, ‘ (SK) (SKP) . (AC, Tor fugeteetning)
3048 ‘ X

35dB X

40-65dB") X

') Ved 40 dB og opefter anvendes tgr fugetaetning eller SKP-skinne samt Akustisk fugemasse.
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