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Artikelnr.

• Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
• Egnet til gulvvarme
• Både til faldopbygning og glatspartling
• Selvtørrende
• Fiberforstærket
• Indoor Air Comfort GOLD-Verificeret
• EPD-Verificeret

Om produktet
 
























 
• Beton
• Gulvafjævning
• Homogen PVC
• Keramik
• Sten
• Træ
• Gulvgipsplader

 






 
 



Nyttig viden
Ved flere lag skal der altid primes mellem hvert lag. Vent 
mindst 24 timer med at prime. Den samlede lagtykkelse for 
flere lag må ikke overstige 50 mm, hvis de angivne tørretider 
skal være gældende. På frisk gulvafjævning blandes 
weberfloor 4716 Primer med 5 dele vand.

SAINT-GOBAIN WEBER
Silovej 3, Karlstrup - 2690 Karlslunde
Telefon: 70 10 10 25
saint-gobain.dk

 weberfloor 120 reno DR
Produktspecifikation

Materialeforbrug Forbrugstal 1,75 kg/m²/mm (efter GBR målmetode): 
5 mm = 8,75 kg/m² 
10 mm = 17,5 kg/m² 

Ekstern måling af forbrugstal udført af 
RISE 2018-06-07 Report No:8F012753

Mindste lagtykkelse 4 mm, (6 mm på letbeton)

Maksimal lagtykkelse 50 mm (30 mm på letbeton). På letbeton: 
Ved lagtykkelser over 30 mm eller arealer 
større end 10 m² armeres afjævningsmassen 
med stålarmeringsnet eller tilsvarende.

Vandbehov 3,6 liter pr. 20 kg sæk

Hærdetid inden 
belæggning

1-3 døgn

Tørretid inden
gangtrafik

2-3 timer

Trykstyrkeklasse C30 efter EN 13813

Trykstyrke 28 døgn Middelværdi 39 MPa efter EN 13892-2

Bøjningstrækstyrkeklasse F7 efter EN 13813

Bøjningstrækstyrke 28 døgn, Middelværdi 9 MPa efter EN 13892-2

Overfladetrækstyrke >1,5 MPa, efter 28 døgn efter GBR -
branchestandard

Svind 28 døgn <0.5 mm/m efter EN 13454-2

Brandklasse A2fl s1 efter EN 13501-1

Modstandsevne overfor 
rullende kontorshjul, RWFC-
klasse

RWFC 350 (ved lagtykkelse 4-50 mm) efter 
EN 13892-7

Anbefalet vandforbrug          18 %

Flydemål Gamle SS 923519 ring (50x22 mm) 130-145 mm 
weber standard ring (68x35 mm) 200-225 mm 
EN 12706 (ring 30-50 mm) 120-130 mm

pH for hærdet materiale ca. 11

Densitet 2000 kg/m3, hærdet og tørt ved 
leverancer med Weber FBG i pumpebil.

Holdbarhed 9 måneder i uåbnet emballage i tørre 
omgivelser.

Emballage 20 kg sæk, 960 kg pr. palle 
Bulk

Miljøpåvirkning (CO2
aftryk)

0,214 kg/kg tørpulver efter EPD A1-A3

EPD (tredjeparts verificeret miljøvaredeklaration) 
Indoor Air Comfort GOLD verificeret (opfylder 
bl.a. emissionskravene til EMICODE EC1 PLUS)

Certifikat

Beskrivelse
5200680472 weberfloor 120 reno, 20 kg sæk 
5200680485 weberfloor 120 reno, bulk
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Kontakt Weber inden valg af materiale ved opstigende fugt, 
eller hvis materialet udsættes for høje fugtniveauer i længere 
tid.

Forberedelse 
Som regel anbefales en nivellering af gulvet, før 
afjævningsarbejdet udføres. Hvis gulvtolerancerne afviger 
med mere end normen ( målt med 2 m retskinne) for det 
færdige undergulv, skal gulvet "mærkes op"  f.eks. med Weber 
højdebrikker.
Sørg for at forsegle revner i underlaget, vedgennemføringer 
osv. Tætning kan f.eks. udføres med weberfloor 4040 Combi 
Rapid DR eller akrylfugemasse. 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og frit for støv, cementhud, fedt 
eller andre forureninger, der hindrer vedhæftningen. 
Underlagets overfladestyrke bør være > 0,5 MPa. 
Betonunderlag primes med weberfloor 4716 Primer, som 
fortyndes med 3 dele vand. For øvrige underlag, følg 
anvisningerne i produktbladet for primeren. For det bedste 
arbejdsresultat bør gulvets temperatur og temperaturen i 
underlaget og arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C. 

Blanding 
Blanding foretages i større kar eller miksere med plads til 3-5 
sække (passende volumen 75-100 liter). weberfloor Reno 120 
DR blandes med 3,6 liter vand pr. 20 kg sæk. Hæld først en del 
af vandet i blandekarret, tilsæt derefter weberfloor 120 Reno 
DR. Hæld resten af vandet i og bland, til massen er 
letflydende og homogen. Blandingen foretages med røreværk 
og blandestav.(blandetiden er ca. 2 minutter). Udlægning med 
blandepumpe eller pumpebil: Vandmængden indstilles til 
maksimalt 18 % vandindhold. Det kontrolleres med flydeprøve, 
at blandingen er korrekt. Ved korrekt vandindhold skal 
flydeevnen være 130-145 mm iht. den gamle SS 925319 (ring 
50 x 22 mm) eller 200-215 mm iht. Weber-standard (ring 68 x 
35 mm). Kontroller ved flydeprøven at massen er homogen 
og hænger godt sammen og ikke separerer. Ved udlægning 
af fald kan vandmængden reduceres lidt.  

Påføring 
Håndudlægning: 
Ved udlægningen hældes afjævningsmassen over i mindre 
spande. Derefter hældes den ud i baner parallelt med en 
kortvæg og bearbejdes med en tandspartel. Ved 
stuetemperatur kan massen bearbejdes i ca. 20 minutter.
Maskinudlægning: 
Massen pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane 
lægges i den foregående så hurtigt som muligt. Under 
udlægningen bearbejdes overfladen let med en glatspartel. 
Banelængden tilpasses til kapaciteten og 
belægningstykkelsen. Ca. 6-10 m er en passende banelængde. 
Som afgrænser anvendes Webers afstængerliste. Vær altid 
omhyggelig med at tætne tilstrækkeligt rundt om afløb før 
udlægningen for at undgå tilstopning af afløbsrør. Den halvt 
hærdede masse kan let formes eller skæres, vent derfor ikke 
for længe med nødvendige justeringer.
Lægning affald:
Nedsæt vandmængden, så konsistensen bliver tungtflydende. 
Udlæg afjævningsmassen ved faldets højeste punkt og lad 
massen løbe ned mod det laveste punkt. Brug en spartel og 
træk overskydende masse fra det laveste punkt op mod 
højdepunktet, indtil massen holder op med at flyde ud. Høje 
fald opbygges bedst i flere omgange med mellemliggende 
priming

Efterbehandling 
Ved flydende konstruktioner bør gulve forsynes med 
gulvbelægning inden for 1 uge. Som alternativ kan der primes 
senest dagen efter med weberfloor 4716 Primer fortyndet i 
forholdet 1:5 for at minimere revnedannelse og kantrejsning.

Bemærk
Inden påføring af belægninger skal man altid sikre, at selve 
konstruktionen er tilstrækkeligt udtørret. På et tørt underlag er 
weberfloor 120 Reno DR klar til tæppebelægning 1-3 døgn efter 
udlægningen

SAINT-GOBAIN WEBER
Silovej 3, Karlstrup - 2690 Karlslunde
Telefon: 70 10 10 25
saint-gobain.dk

 

































































Forbehold
Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert 
enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end 
at de informationer, der her gives under punktet 
Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information 
og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde 
(hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er 
opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt 
med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.






