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SAINT-GOBAIN

weberfloor 140 nova

« Pumpebar — hurtig, ergonomisk udlcegning:

« Velegnet til bade faldopbygning og glatspartling
- Lave egen emissioner

« Lavt Co; aftryk

+ EPD-Verificeret

« Indoor Air Comfort GOLD-Verifice

Om produktet

Weberfloor 140 Nova a er en fiberforstcerket,
normalttgrrende, pumpbar afjcevningsmasse til gulve.
Materialet kraever en let mekanisk bearbejdning for at blive
tilstraekkelig glat til tceppebelcegning. Materialet leveres som
tormgrtel bestéende bindemidler, sand og tilscetningsstoffer.
Vvand tilscettes pd byggepladsen. Produktet er
fugtskadestabilt og slagge- og kaseinfrit og CE-mcerket.

Produktet er EPD og Indoor Air Comfort GOLD verificeret.

Anvendelsesomrdde

weberfloor 140 Nova anbefales til indendgrs anvendelse i
boliger, kontorer og offentlige institutioner. Produktet kan
anvendes bade til vedhceftning og som flydende konstruktion.
weberfloor 140 Nova er velegnet til varmegulve. Produktet skal
overfladebelcegges. Vedrgrende udtgrringskrav til underlag
og weberfloor 140 Nova inden overfladebelaegning henviser vi
til de aktuelle krav. Lagtykkelse 5-60 mm.

Underlag
Underlaget skal veere rent og frit for stgv, cementhud, fedt
eller andre forureninger, der hindrer vedhceftningen.

Typer af underlag

- Beton - Gulvspanplader

- Gulvafjeevning + Homogen PVC

- Keramik - Krydslimet trae (CLT)
- Sten - Letbeton

- Tree - Leca-bjecelkelag

- Flydende konstruktion - Stal

- Gulvgipsplader

Begrcensninger
For det bedste arbejdsresultat bgr gulvets temperatur og
temperaturen i arbejdslokalet ligge over + 10 °C.

Nyttig viden

Ved udlcegning af flere lag skal priming udfgres mellem de
respektive lag. Vent mindst 24 timer (+ 20 ° C, 50% relativ
luftfugtighed) for primning, og kontroller, at overfladen er s@
tgr, at primeren absorberes i underlaget. Blandingsforhold p&
frisk afjcevningsmasse: 1 del weberfloor 4716 fortyndes med
fem dele vand. P& Sten / keramiske fliser: For fugtfglsomme
fliser, sisom natursten, skal RF i underlaget og weberfloor 140
Nova veere under 90% f@r belcegningen udfgres.
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Produktspecifikation

Materialeforbrug

Mindste lagtykkelse

Maksimal lagtykkelse

Vandbehov

Heerdetid inden
belcegning

Hcerdetid inden
gangtrafik

Fiberforstaerket
Trykstyrkeklasse
Trykstyrke 28 dggn
Bgjningstrcekstyrkeklasse
Bgjningstraekstyrke 28 dggn

Overfladetraekstyrke

Svind 28 dggn
Brandklasse
Modstandsevne overfor
rullende kontorstole hjul,
RWFC-klasse

Anbefalet vandforbrug

Flydemal

pH for hcerdet materiale

Densitet
Holdbarhed

Emballage

weberfloor
140 nova

Aokt aviomningsmass
Foocforscarkatafjavingsmasse.
Foadorstakot avrttingemasse

Forbrugstal 1,7 kg/m2/mm (efter GBR malemetode):

5 mm = 8,5 kg/m2
10 mm =17 kg/m?

Ekstern maling udfgrt af RISE 2018-01-17 Rapport nr:

8F000976B
5 mm (6 mm pa letbeton)

60 mm (30 mm pd letbeton) P& letbeton: Ved
lagtykkelse over 30 mm eller arealer stgrre end

10 m2 armeres afjeevningsmassen med
stalarmeringsnet eller tilsvarende.

4,2 liter pr. 20 kg scek

1-9 uger, ved ca. 20°C og 50% relativ
luftfugtighed

2-4 timer

Ja

C20 efter EN 13813

Middelveerdi 26 MPa efter EN 13892-2
F5 efter EN 13813

Middelveerdi 6 MPa efter EN 13892-2

>1,0 MPq, efter 28 dggn efter GBR-
branchestandard

<0,3 mm/m efter EN 13454-2

A2fl-sl efter EN 13501-1

RWFC 350 (ved lagtykkelse 5-60 mm)
efter EN 13892-7

21%

Gammel SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm

weber standard metode (ring 68x35 mm)
210-230 mm

EN 12706 (ring 30-50 mm)

120-130 mm

ca.l

Ca. 1900 kg/m3, heerdet og tert ved
leverancer med Weber FBG i pumpebil.

9 maneder i udbnet emballage i tarre
omagivelser.

20 kg scek
Bulk

Certifikat

Miljgpavirkning (CO2

aftryk

Artikler
Art.nr.
5200680474
5200680488

/2

EPD (tredjeparts verificeret miligvaredeklaration)
Indoor Air Comfort GOLD verificeret (opfylder
bla. emissionskravene til EMICODE ECI PLUS)

Beskrivning
weberfloor 140 nova, 20 kg saek

weberfloor 140 nova, bulk

0,143 kg/kg terpulver efter EPD Al-A3

Ge2-10-e20e
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weberfloor 140 Nova kan anvendes til gulvvarme, bade
elektrisk og vandbdret. Elektrisk gulvvarme skal veere slukket
to dage fgr til en uge efter lcegning af afretningslaget (ved
flisebelcegning tcendes den elektriske gulvvarme normalt fgrst
28 dage efter fugning af fliserne). Vandbaren gulvvarme kan
veere teendt ved omgivelsestemperatur 24 timer efter at
afjeevningsmassen er udlagt. En uge efter laegningen kan
varmen gradvist gges til driftstemperatur. Sgrg for at, at
weberfloor 140 Nova far lov at tgrre ud inden der pafgres
belaegning.

Forberedelse

Som regel anbefales nivellering af gulvet, inden
afjeevningsarbejdet udfgres. Hvis qulvtolerancerne afviger fra
de foreskrevne tolerancer for det feerdige undergulv, hvad
angdr store lunker/pilhgjde (2 m méleleengde), bar gulvet
nivelleres med feks. Weber-hgjdebrikker. Forbered underlaget
ved rensning, stvsugning og tcetning. Afgreens med Webers
afsteengerlister. Vaer omhyggelig med at tcetne underlaget
inden pdafgring af weberfloor 140 Nova. Tcetning kan ske med
eksempelvis weberfloor 4040 combi rapid DR. Tcetning af
gennemfgringer og langs med veegge kan udfgres med feks.
akrylfugemasse.

Forbehandling

Underlaget skal vaere rent og frit for stgv, cementhud, fedt
eller andre forureninger, der hindrer vedhceftningen.
Underlagets overfladestyrke bgr vaere >0,5 MPa.
Betonunderlag primes med weberfloor 4716 Primer, som
fortyndes med 3 dele vand. For gvrige underlag, falg
anvisningerne i produktbladet for primeren. Af hensyn til
primerens filmdannelse ma underlagets temperatur ikke
veere under +10 °C. For det bedste arbejdsresultat bgr
temperaturen i arbejdslokalet ligge mellem + 10 °C og + 25 °C.
Ved flydende konstruktioner anbefales det, at en fiberdug
eller geotekstil anvendes som glidelag. Alternativt kan to lag
0,2 mm plastfolie anvendes. Mindste overlapning er 200 mm
mellem banerne. Vaegge og gennemfgringer forsynes med
weberfloor kantliste. Fiberdugen/plastfolien foldes op mod
kantlisten p& vaeggen, s@ gennemlgbning undgds

Blandning

Manuel udlcegning. Blanding foretages i stgrre kar eller
miksere med plads til 3-5 saekke (passende volumen 75-100
liter). weberfloor 140 Nova blandes med 4,2 liter vand pr. 20 kg
scek. Heeld fgrst en del af vandet i blandekarret, tilscet
derefter weberfloor 140. Heeld resten af blandevandet i og
bland, til massen er letflydende og homogen. Blandingen
foretages med rgreveerk og blandestav (blandingstid ca. 2
minutter). Udlcegning med blandepumpe/pumpebil.
Vandmeengden indstilles til maksimalt 21 % vandindhold. Det
kontrolleres med flydeprgve, at blandingen er korrekt. Ved
korrekt vandindhold skal flydeevnen vecere iht. den gamle SS
923519 (ring 50x22 mm) veere 130-145 mm eller 210-230 mm
matt enligt Weber standard (ring 68x35 mm). iht. Weber-
standard (ring 68 x 35 mm). Kontroller ved flydeprgven at
massen er homogen og hcenger godt sammen og ikke
separerer. Ved udlcegning af fald kan vandmaengden
reduceres lidt.

Pafgring

Massen pumpes eller heeldes ud p& underlaget i baner. Hver
ny bane laegges i den foregdende s hurtigt som muligt.
Under udlcegningen bearbejdes overfladen med en
tandspartel. Banelcengden tilpasses til blandepumpens
kapacitet, men er typisk pd 6-8 m og afhcenger af det aktuelle
lagtykkelse. Som afgreenser anvendes Webers
afstaengerlister. Vaer omhyggelig med at tcetne tilstraekkeligt
rundt om aflgb fagr udlcegningen, sa tilstopning af aflgbsrar
undgads. Den halvt hcerdede masse kan let formes eller
skceres, vent derfor ikke for lcenge med ngdvendige
justeringer.
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Bemcerk

Inden belcegningen monteres skal man sikre sig, at
bjcelkelagskonstruktionen er tilstraekkeligt udtgrret. P et tgrt
underlag er tager det ca.1-9 uger f@r weberfloor 140 Nova er
tprret ned til 85% RF og dermed klar til belcegning. Den
angivne t@rretid forudscetter et udtgrringsklima pd ca. + 20 'C,
50 % RF og en vis ventilation. Fglg producentens anvisninger
mht. fugtfglsomme belcegninger, fx traegulve.

Betonunderlag bgr altid spartles inden belcegningen pafgres
for at sikre at guivlimen pafgres pd et lavalkalisk underlag. P&
nystgbt beton, som ofte er teet, anbefales et mindst 10 mm
spartellag for at skabe et lavalkalisk underlag som kan
absorbere limens fugt. PG gammelt beton anbefales et lag pd
mindst 5 mm.

Hvis weberfloor 140 Nova udlcegges som en flydende
konstruktion, anvendes en fiberdug eller geotekstil (weberfloor
4955 Lydmaétte eller plastfolie) anbefales ved gode
udtgrringsforhold en priming med weberfloor 4716 Primer, som
fortyndes i forholdet 1 del primer til 5 dele vand. Primeren
pafgres dagen efter udlcegningen af afjcevningsmassen. Ved
lcengere dbentider gges risikoen for kantrejsning og
revnedannelse. Ved hgjere temperatur og lavere RF gges
risiciene og omvendt. Leeg hurtigst muligt plastfolie pa
afjeevningsmassen, hvis der opstar kantrejsning. Dermed
rettes fugtprofilen i afjeevningsmassen ud, og kantrejsningen
gar tilbage. weberfloor 140 Nova er brandvurderet som ikke-
breendbart, A2fl-s1 i henhold til Euroclass-systemet til
brandtekniske egenskaber for byggevarer, hvor A2 betyder, at
produktet er ikke-breendbart, hvis produktet er til gulve og s,
at det opfylder de hgjeste krav til regudvikling.
Afjcevningsmasser klassificeres ikke i henhold til brandteknisk
klasse for bygningens konstruktionsdele.

Sikkerhedsforskrifter

Leces altid geeldende sikkerhedsdatabladet og anvend
personlige veernemidler og fglg arbejdspladsens
sikkerhedsforskrifter.

Kvalitetskontrol

Produktet er CE-mcerket, se godkendelsesattest i bilaget for CE-
erklcering. Produktet er EPD- og Indoor Air Comfort GOLD-
certificeret. Tekniske egenskaber og klassificering af trykstyrke og
bgjningstraekstyrke. Funktionsprevning med klassificering af
vedheeftningsstyrke og modstandsdygtighed over for rullende
stolehjul. Der udfgres Igbende test i overensstemmelse med
produktspecifikationer og procedurer. De malte veerdier gemmes
til statistik og trendkurver. EPD (Environment Product Declaration)
er en livscyklusvurdering til maling af miljgpavirkningen. Indoor
Air Comfort GOLD verificeret, hvor der ogsa udfgres
emissionsmalinger for at opfylde feks. LEED, BREAM og EMICODE
Emissionsmalinger udfgres i henhold til europaeiske standarder
med krav til maksimal emission af flygtige organiske forbindelser
(TVOC), formaldehyd og ammoniak osv.

EHS

Produktet bliver alkalisk ved reaktion med vand. Brug det
ngdvendige beskyttelsesudstyr, se sikkerhedsdatablad Heerdet
materiale udggr ikke en kendt fare for miljget eller sundheden.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudscetninger i hvert
enkelt tilfeelde, kan Weber ikke vaere ansvarlig for andet, end at
de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse,
er korrekte. Eksempler pd information og forhold, som ligger uden
for Webers ansvarsomréde (hvad enten dette pépeges specielt
eller gj), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt
med andre produkter, arbejdets udfgrelse og lokale forhold.
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