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Udvendig puds pd

nye porebetonblokke

- Vejledning til udvendig puds pd& nye porebetonblokke.

Underlaget skal vcere 1grt, det vil sige blokkene skal have haft mulighed for at udtarre efter opstillingen. Blok-
kene md ikke veere v&de som fglge af vejrliget.

Endvidere skal overfladerne veoere rene, staviri og boeredygtige. Starre afskalninger og huller repareres far
pudsningen med weber multi 292 /weber.therm 302.

Huller dybere end 10 mm udfgres ad flere omgange.

Overfladebehandling

Efter pudsens haerdning, typisk en dag
pr. mm ved + 20 °C, kan der overflade-
behandles. Der afsluttes med et af fal-
gende produkter, som er vandafvisende,
og som derfor vil mindske risikoen for
fugtindtreengning i underlaget:

, Maling:
e T LA L + weber.ton 411 top silikoneharpiks-
A o P ot By maling. Der males to gange uden
" e .- grunding.

Slutpuds med farve:

* weber.pas 481 top silikonehar-
pikspuds i 1 mm eller 1,5 mm
kornstarrelse. For at sikre ensartet
sugeevne i underlaget samt god
vedhaeftning anbefales en grun-
ding med weber.prim 403.

Grunding

Grunding er ikke ngdvendig, idet en vis
sugeevne er gnskelig for mgrtlens optar-
ring. | varmt og tert vejr med hgje tempe-
raturer kan man, hvis mgrtlen tarrer for
hurtigt, udfere en let forvanding med rent
vandveerksvand.

Dagen efter at ovenstaende er udfert,
pafgres farste lag weber multi 292/
weber.therm 302. Pudsen kan pafgres
manuelt eller med sprgjtepudsemaskine.
Lagtykkelsen skal vaere ca. 5 mm. Der
illegges weber.therm 397 EF-glasfi-
berarmeringsnet i den vade puds. Husk
10 cm overlapning ved netsamlingerne.
Udferelse

Vi anbefaler, at der monteres en weber.
therm 400-bundliste nederst pa blokke-
ne. Denne kan sgmmes eller skrues fast
med rustfri sem/skruer eller fastkleebes
med weber multi 292/weber.therm 302.

Der fastggres weber.therm 391/392-hjer-
nelister ved hjgrner og vinduesfalse.
Endvidere fastkleebes der diagonalarme-
ring ved hjgrnerne ved dgr- og vindues-
abninger, sa risiko for revnedannelser i
pudsen minimeres.

Se tegninger ovenover.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
TIf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk

Tidligst dagen efter paferes andet lag
weber multi 292/weber.therm 302 i ca. 3
mm lagtykkelse. Overfladen faerdiggaeres
med ru overflade, hvis der efterfglgende
skal anvendes en slutpuds. Hvis der
gnskes afsluttet med en malet overflade,
afsluttes med en filtsning af pudsen.

Udfarelse i gvrigt iht. Webers produktblade,
se www.weber.dk. For god ordens skyld go-
res opmeerksom pa, at Saint-Gobain Weber
A/S ikke patager sig ansvaret for projektering
eller udfgrelse, da dette er uden for Saint-
Gobain Weber A/S’ ansvarsomrade. Der
henvises i avrigt til Saint-Gobains Weber A/S’
almindelige salgs- og leveringsbetingelser,
herunder seerligt pkt. 7.4.

Bemaerk: Den totale lagtykkelse skal
vaere minimum 8 mm. Hvis stgrre lagtyk-
kelse gnskes, udfgres denne som be-
skrevet ovenfor ad to gange med maks.
10 mm pr. arbejdsgang.
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Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens starste
industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og
markedsfarer et omfattende sortiment af mineralsk baserede
byggematerialer og -systemer.

Alle vores produkter er af hgj kvalitet og fremstillet af naturlige
rastoffer, som belaster miljget mindst muligt.

Vil du vide mere om Weber, sa tjiek www.weber.dk



