
Detaljetegninger
- Ydervæg med hulmur

Fig. 410.28.  
Sokkel/terrændæk - hulmur og klinkegulv el. lign.

Fig. 410.29. 
Sokkel/terrændæk - hulmur og trægulv på strøer.

Fig. 410.30.  
Sokkel/krybekælderdæk - hulmur og trægulv på 
strøer

Fig. 410.31.  
Sokkel/kælderdæk - hulmur og trægulv på strøer.



Fig. 410.32.  
Rulleskiftesålbænk

Fig 410.33.  
Betonsålbænk

Fig. 410.34.  
Metalsålbænk.



Fig. 410.35.  
Tegloverligger og muret lysning.

Fig. 410.36.  
Tegloverligger og lysning i plademateriale.

Fig. 410.37. 
Tegloverligger og bagmur i beton/letbeton 
- lysning i plademateriale.

Fig. 410.38. 
Tegloverligger og bagmur i beton/letbeton og 
betonbjælke.



Fig. 410.39.  
Ydervæg tegl/tegl.

Fig. 410.40. 
Ydervæg tegl/beton.

Fig. 410.41. 
Ydervæg tegl/letbeton.

Fig. 410.42. 
Ydervæg tegl/letbeton med rem. 


